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以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認:

產品名稱： EVA 運動地墊

申請廠商： 毅泰企業有限公司

生產或供應廠商： 毅泰企業有限公司

原產國： 台灣

送樣日期：

測試日期：

測試結果：

CAS NO. 測試方法 測試結果 檢測極限 單位

000075-12-7 本測試以丙酮溶劑萃取,氣相層析質譜儀

(GC/MS) 檢測之。

N.D. 2.00 ppm(mg/kg)

- END -

2.低於方法偵測極限之測定值以〞N.D.〞表示。

*UG/2014/50283*

測試項目

甲醯胺 (Formamide)

備註：1.本報告不得分離，分離使用無效。

2014 年05月21日

2014 年05月22日
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